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پساب کارخانه خاوران الیاف پارسیان  CODکاهش مغناطیسی جهت  کربن فعالسنتز 

 توسط سیستم ترکیبی جذب سطحی و غشا

 2مریم امیدوار ،2،*زهرا هجری ،2جعفریدئفه میلاد  ،1علی حسنی

 ، ایرانمشهد ،فردوسی مهندسی شیمی، دانشگاه گروه 1
 ، ایرانقوچان، آزاد اسلامیدانشگاه  واحد قوچان، مهندسی شیمی، گروه 2

 15/05/97تاريخ پذيرش:                  30/04/97تاريخ تصحيح:                   06/01/97تاريخ دريافت: 

 چکيده

پساب  CODباشد. در این پژوهش کاهش بالا امری ضروری می(COD) شیمیایی خواهی اکسیژن داشتندلیل  به الیاف تولید واحدهای تصفیه پساب

ین کارخانه خاوران الیاف پارسیان توسط سیستم ترکیبی جذب سطحی بر روی کربن فعال مغناطیسی و غشا بررسی شده است. کربن مورد استفاده در ا

زی شیمیایی با فسفریک اسید، به روش همرسوبی مغناطیسی شد. کربن فعال مغناطیسی تولید شده با تحقیق از پوست پسته تهیه شده و بعد از فعال سا

 (BET) مواد ویژه سطح تعیینو  شیمیایی جذب و دفع آزمون،  (FTIR)، طیف سنجی مادون قرمز(SEM) میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده از

مغناطیسی دارای خلل و فرج مناسب با توزیع یکنواخت  کربن فعال ، سطحیابی گردید. بر اساس نتایج حاصلمشخصه (VSM) سنج ارتعاشیو مغناطیس

 ترتیب به منافذ کل حجم و ویژه سطح داد که نشان  BET آنالیز سطح .باشندمی nm 70-40قطر  متوسط و شکل کروی ساختار دارای بوده و ذرات

 emu g  615/4-1با برابر نیز شده فعال مغناطیسی کربن مغناطیسی پذیرفتاری VSM زمونآبوده و در  g3cm 665/0-1 و g2m 59/479-1 با برابر

در محیط خنثی و با  CODپساب مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین کاهش  CODو مقدار جاذب بر کاهش  pHهمچنین، اثر پارامترهای  .شد تعیین

 ناطیسی شده اتفاق افتاد.گرم بر لیتر از کربن فعال مغ 17غلظت 

 فعال مغناطیسی، غشا، پساب. اکسیژن خواهی شیمیایی، کربن:  کلیدیکلمات 

 مقدمه -1

هاي مختلف باعث آلودگی محیط زیست شده و خسارات جبران ناپذیري را به امروزه تخلیه پساب هاي صنعتی حاوي آلاینده

همراه دارد. همچنین ورود اینگونه پساب ها به چرخه غذایی، تهدید جدي براي سلامت و بهداشت جوامع انسانی به شمار می 

اعث تولید بیشتر فاضلاب شده که نیاز به فرآیندهاي تصفیه بسیار پر هزینه و آید. از طرفی توسعه و پیشرفت صنایع مختلف ب

پساب صنایع را به حدود استاندارد و مجاز جهت تخلیه به  روشی مقرون به صرفه که. به همین دلیل [1]غیر اقتصادي است 

 . [2]محیط برساند داراي اهمیت زیادي است
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. کربن فعال با [3]اند بر اساس تحقیقات انجام شده انواع کربن فعال به عنوان یکی از بهترین جاذب ها مورد بررسی قرار گرفته

ظرفیت جذب بالا و قیمت پائین، کاربردهاي بسیار فراوانی را در فرآیندهاي جذب از فاز مایع و یا فاز گاز دارد. از جمله کاربردهاي 

و ماسکهاي گاز می باشد. از مواد اولیه مختلفی مانند  تصفیه پساباین ماده در حذف رنگ از محلول شکر، تصفیه آب آشامیدنی، 

. تاکنون تحقیقات زیادي در رابطه با [4]پوست نارگیل، زغال سنگ و لاستیک براي تولید کربن فعال استفاده می شود چوب، 

شرودر و تولید کربن فعال از مواد اولیه مختلف و کارایی آنها در تصفیه پساب ها صورت گرفته است. در یکی از این آزمایشات 

اورزي به این نتیجه رسیدند که تولید کربن فعال از پوست پسته داراي بازده بسیار خوبی استفاده از انواع ضایعات کش با همکاران

 [.5] می باشد

از روش فعال سازي شیمیایی و فیزیکی دو  با انتخاب روش فعال سازي در چگونگی تخلخل جاذب نقش مهمی دارد؛ اپایدین

. [6]، فعال سازي شیمیایی سطح ویژه بیشتري ایجاد می کند بر اساس نتایج آزمایشات وي .مواد مختلف کربن فعال تولید کرد

سازي مورد مطالعه  اثرات اسید فسفریک و پتاسیم هیدروکسید را براي فعال جبریل و همکاراناز میان فعال سازهاي شیمیایی، 

 [.7] آنها بهترین سطح ویژه را با عامل فعال ساز اسید فسفریک بدست آوردند قرار دادند.

یکی از روش هاي افزایش ظرفیت جذب، استفاده از نانو ذرات در ساختار جاذب می باشد. نتایج به دست آمده از تحقیقات 

عملکرد قابل  جداسازي نیکل از محلول هاي آبیپرومال و همکاران نشان می دهد که کربن فعال غنی شده با نانو ذرات آهن در 

نتایج این آزمایشات با استفاده  .[8]در جذب فلزات سنگین از پساب هاي صنعتی باشد می تواند گزینه بسیارخوبو  قبولی داشته

 .[9]از کربن فعال مغناطیسی، جذب بیشتري را نشان می دهد 

 الیاف تولید واحدهاي پساب [.10] است( 1COD) شیمیایی خواهی اکسیژن فاضلاب، آلودگی سنجش هاي شاخص مهمترین از

در این پژوهش ابتدا از . [11] شودمی انسان سلامت افتادن خطر به و زیست محیط آلودگی باعث بالا COD داشتن دلیل به

پوست پسته با فعال سازي شیمیایی توسط اسید فسفریک براي تولید کربن فعال استفاده شده و پس از غنی کردن کربن فعال 

همچنین،  خانه خاوران الیاف پارسیان ارزیابی شده است.پساب خروجی از کار CODبا نانو ذرات مغناطیسی، کارایی آن در کاهش 

 نیز مورد بررسی قرار گرفته است. CODپساب بر مقدار  pHغلظت جاذب و تاثیر 

 بخش تجربی -2

 مواد -2-1

 ویال ،(Sigmaaldrich) آلدریچ سیگما شرکت تولید 50% غلظت با اسید فسفریک. شد تهیه رفسنجان منطقه از پسته پوست

ppm 150-0 مارك (Lovibond )مقدار شدن مشخص جهت آلمان کشور ساخت COD ،پلیمر جنس از فیلتر نانو غشاء پساب 

 
1 Chemical Oxygen Demand 
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 و O2H.63FeCl. گرفتند قرار استفاده مورد پساب تصفیه جهت توس فناور نانو پیشتاز شرکت ساخت فلوراید وینیلیدین پلی

O2H.42FeCl دهنده رسوب و مغناطیسی ذرات نانو سنتز جهت آلمان مرك ساخت %99 خلوص با OH4NH فاز ایجاد براي 

 افزایش و جهت %37 خلوص درصد با نرمال HCL 1/0 پساب، pH کاهش جهت .رفتند کار به مغناطیسی ذرات تشکیل و رسوب

pH ،پسابNaOH  1/0 الیاف خاوران همچنین، پساب کارخانه .شد استفاده ایران کشور ساخت سینا آرمان شرکت نرمال 

 نمونه پساب مورد استفاده قرار گرفت.به عنوان  mg/l16000پارسیان با اکسیژن خواهی شیمیایی 

 سنتز کربن فعال -2-2

 بندي دانه میلیمتري 1-2 استاندارد هاي الک با سپس و شده خرد آسیاب توسط ابتدا شده آوري جمع پسته پوست گرم 300

 به پسته پوست با 3:1 نسبت با درصد 50 (H3PO4) فسفریک اسید ساز فعال عامل همکاران، و جوآن روش اساس بر. شدند

. [12] کند نفوذ اولیه ماده درون کامل طور به اسید تا شده مخلوط کامل طور به مغناطیسی همزن روي بر ساعت 18 مدت

 مخلوط این. شود خشک کاملا تا شد قرارداده آون داخل سانتیگراد درجه 90 دماي در ساعت 24 مدت به حاصل مخلوط سپس

 این در. گرفت قرار سانتیگراد درجه 1200 دماي تحت  FTMF-701 مدل لیتري 3 الکتریکی کوره داخل در شدن کربنی براي

 به. شود خرد کاملاً تا شده منتقل آسیاب درون به آمده در متراکم هاي توده صورت به که فعال کربن نهایی محصول مرحله

. برسد 7 عدد به pH تا شده انجام مقطر آب با شستشو عملیات بار چندین شیمیایی ساز فعال عامل باقیمانده جداسازي منظور

 [.13-14] شود خشک تا گرفته قرار آون درون نمونه شستشو از پس

  مغناطيسي کردن کربن فعال -2-3

[. 15] شد استفاده فعال کربن کردن مغناطیسی براي رسوبی هم روش به آهن اکسید ذرات نانو از آزمایشات، دیگر مرحله در

 بیشتر در اما[. 16]گیرد صورت دما تغییر مثل فیزیکی فرم تغییر یک اثر در تواند می همگون مایع فاز یک از رسوب تشکیل

 ابتدا ترتیب این به. افتد می اتفاق کمپلکس تشکیل عوامل یا و باز یا اسید افزودن مثل شیمیایی شکل تغییر یک اثر در موارد

O2H.63FeCl وO2H.42FeCl آن از بعد و شده حل مقطر آب در pH یافت افزایش 12 حدود به آمونیاك افزودن با محلول .

 مقطر آب با شستشو و شده صاف محلول نهایت در. گردید مخلوط دقیقه 30 مدت به و شده اضافه محلول به فعال کربن سپس

 [.17] گرفت انجام

 تهيه شده مشخصه يابي جاذب مغناطيسي -2-4

 آشکار با )SEM2(به منظور بررسی مورفولوژي، شکل و اندازه نانو ذرات مغناطیسی تهیه شده، از میکروسکوپ الکترونی روبشی 

دستگاه در  ،میزان مساحت ویژه سطح جذب گیرياندازه  شد. استفاده آلمان  LEOساخت شرکت VP 1450 مدلEDS  ساز

 
2  Scanning Electron Microscope  
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صورت پذیرفت. تعیین خاصیت مغناطیسی نانوکامپوزیت مغناطیسی تولید  NOVA 2000مدل  Quantachrome آنالیز سطح

، 27Tensor مدل از طیف سنج IR-FTآزمون  جهتانجام گرفت.  ساخت کشور امریکا 7400مدل VSM3 شده، توسط دستگاه

 .شد استفاده آلمان، BRUKER شرکت ساخت

 آزمايشات تصفيه پساب -2-5

 در ،1 شکل غشایی سیستم از عبور سپس و مغناطیسی جاذب معرض در گرفتن قرار شامل نظر، مورد پساب تصفیه آزمایشات

pH قابل ذکر است، .شدند انجام لیتر بر گرم 17 و 5/13 ،10 سطح سه در جاذب مقدار و 8 و 7 ،6 هاي pH  واقعی قبل از

در این تحقیق سعی گردید  دارد. در محدوده بازي مقادیر متفاوتی، بدلیل استفاده از حجم زیاد سود در خطوط شستشو، تصفیه

 خنثی اسیدي، شرایط تاثیر بررسی براي علاوه بر شرایط بازي در شرایط خنثی و اسیدي نیز مورد مطالعه قرار گیرد. pHتأثیر 

نتایج تحقیقات  از مناسب، pH انتخاب در این، بر علاوه. گرفت انجام 8 و 7 ،6 هاي pH در آزمایشات تصفیه، فرایند بر بازي و

 .گرفت قرار بررسی مورد شده تصفیه پساب شیمیایی خواهی اکسیژن نهایت در مشابه نیز بهره گرفته شد.

 

 جذب آزمایشات و پساب تصفیه جهت استفاده مورد سامانه  -1شکل 

 آماري تحليل تجزيه و آزمايشات طراحي -2-6

استفاده شد. جهت بررسی اثر هر  10نسخه   Design-Expertاز نرم افزاربه منظور طراحی آزمایشات و تجزیه و تحلیل نتایج 

پساب کارخانه خاوران الیاف پارسیان، در ابتدا طراحی آزمایشات طبق  CODبر کاهش جاذب و غلظت  pHیک از دو فاکتور 

 
3  Vibration Sampling Magnetometer 
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آنالیز داده ها براي هر یک از طرح آماري فاکتوریل کامل با سه سطح براي هر فاکتور صورت پذیرفته و پس از انجام آزمایشات، 

 پاسخ هاي مورد نظر انجام شد.

 نتایج و بحث -3

  SEM با فعال کربن مورفولوژي بررسي -3-1

. است یکنواخت تقریبا توزیع و مختلف هاي اندازه داراي فعال کربن سطح در موجود فرج و خلل و تخلخل ،(الف_2)شکل مطابق

. دارند نانومتر 70-40متوسط قطر و داشته شکل کروي ساختار آهن اکسید ذرات نانو که دهد می نشان( ب -2)شکل همچنین،

 آلاینده جداسازي در شده استفاده مغناطیسی کربنی جاذب مورد در همکاران و الیورا توسط آمده بدست نتایج با حاصل نتیجه

 همکاران و ماتا تحقیق با مشابه پژوهش این( SEM) تصاویر در تخلخل و جاذب سطح همچنین[. 18]داشت مطابقت آب، هاي

 [.19] میکردند آزمایش نارگیل پوست از فعال کربن ساخت روي بر که بوده

 

 برابر  10000الف( با بزرگ نمایی میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح کربن فعال مغناطیسی ویر اتص -2 شکل

  برابر. 3500ب( با بزرگ نمایی 

 4BETآزمون  -2-3

گیرد، هاي متداول براي اندازه گیري مساحت ویژه که در مطالعات مربوط به جاذب ها بسیار مورد استفاده قرار مییکی از روش

 g3cm-1حجم کل منافذ داراي کربن فعال مغناطیسی شده  ،این آزمون رسم شده در . بر اساس نمودار[20]است  BETروش 

 
4 Brunauer–Emmett–Teller  
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g3cm-حجم گاز مورد نیاز براي تشکیل یک تک لایه  ده ووب g2m 6/479-1نانومتر، سطح ویژه  5/5، متوسط قطر منافذ 665/0

(. سطح ویژه به دست آمده در این آزمون قابل مقایسه با نتایج تحقیق موپونگ و همکاران بوده که 3می باشد )شکل 2/110 1

 .[21]کردند ش میبر روي ساخت کربن فعال با فعال ساز شیمیایی هیدروکسید سدیم آزمای

 

 BETنمودار مربوط به آزمون  -3شکل 

 VSM ارتعاشي نمونه سنج مغناطيس آزمون – 3-3

 فعال کربن یسسهیـستر منحنی 4 شکل[. 22] است VSM آزمون مواد مغناطیسی خواص بررسی براي رایج هايروش از یکی

 دهد می نشان خوبی به شکل این. دهد می نشان اورستد 20000 تا - 20000 میدانهاي در و اتاق دماي در را شده مغناطیسی

 تحقیقات نتایج اساس بر[. 23] است کوچک بسیار مغناطیسی ماند پس و زایش میدان و ناچیز تقریباً  هیـسترسیس که

 می نشان را پارامغناطیس ابر مواد رفتار مشابه رفتاري آهنربایش، تغییرات نظر از مغناطیسی هیـسترسیس این واسیلفسکی،

 که نمود مشاهده 4 شکل در میتوان[. 24] شود نمی مشاهده خاصی هیـسترسیس حلقه منحنی این در دیگر عبارت به. دهد

 .باشدمی emu g 615/4-1 با برابر شده مغناطیسی فعال کربن مغناطیسی پذیرفتاري
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 .سیس نمونه کربن فعال مغناطیسی شدهرنمودار هیـست -4شکل 

 5FTIRطيف سنجي تبديل فوريه مادون قرمز  -4-3

به  موجود در نمونه شیمیائی هايگونهگیري به عنوان روشی توسعه یافته براي تعیین ساختار و اندازه مادون قرمز  طیف سنجی

به ترتیب  15/3785و  cm  87/1061 ،34/1587 ،78/2360-1، پیک ها در ناحیه هاي 5[. با توجه به شکل 25] رودکار می

است. ترزیک نیز در آزمایشات خود بر روي کربن فعال، وجود پیک هایی مشابه  P=Oو  C-C, C=O, C=Cمربوط به پیوندهاي 

و تبدیل دهد که کربنی شدن پوست پسته را به پیوندهاي کربن نسبت داده بود. در این آزمون وجود پیوندهاي کربن نشان می

  [.26آن به کربن فعال به خوبی انجام شده است ]

 
5 fourier-transform-infrared-spectroscopy 
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 نمونه کربن فعال فرآوری شده. FT-IR -5شکل 

  COD کاهش بر pHاثر  -3-5

تاثیر گذار باشد. در این  CODتواند بر مقدار که می استآن  pHاز جمله عوامل متغیر در پساب خروجی هر واحد تولیدي 

، 10و در غلظت هاي  8 و7، 6هاي  pH، آزمایشات در سه محیط خنثی، اسیدي و بازي با CODآزمایش به منظور کاهش 

مقادیر  هاي اولیه وآزمون گرم بر لیتر از جاذب انجام شد. لازم به ذکر است که غلظت هاي مختلف جاذب بر اساس 17و 5/13

به بیشتر است.  CODمحیط اسیدي و بازي در  6[. مطابق شکل 30-27مشابه انتخاب شده اند ] تحقیقاتاستفاده شده در 

توان اینگونه تحلیل در محیط خنثی، و بیشترین مقدار آن در محیط اسیدي قرار دارد. می CODعبارت دیگر کمترین مقدار 

 نامحلول محلول و یا به صورت و شده آب وارد که خارجی است مواد از ناشی در محیط اسیدي و بازي پساب آلودگیکرد که 

بر اساس  [.31] بیشتر است CODو در نتیجه  باشد، آلودگی بیشتر پساب در مواد این مقدار هرچه. اند شده آن آلودگی باعث

 pHشود، یا آن می pHتحقیقات گالوانگو و همکاران بر روي تصفیه پساب، هر ماده اضافی که وارد پساب شود، یا باعث افزایش 

ها بیشترین آلودگی پساب مربوط کند. طبق پژوهش آنپساب ایجاد نمی pHدهد، یا خنثی بوده و تغییري در آن را کاهش می

در شده و محیط پساب را اسیدي یا بازي کند. به همین دلیل  pHبه زمانی است که ماده افزودنی منجر به افزایش یا کاهش 

همچنین احتمالاً عدم جذب بالاتر در محیط اسیدي  [.32یابد ]میایی افزایش میمحیط هاي اسیدي و بازي اکسیژن خواهی شی

شرایط بهینه براي فرایند  بنابراین .پیدا نکرده استو بازي حاکی از آن است که سطح جاذب خنثی بوده و بار منفی یا مثبت 

 شرایط را فراهم نمود.محیط خنثی بوده که به کمک محلول هاي اسیدي و بازي میتوان این تصفیه در 

هاي اســیدي، بازي و خنثی پرداختند. بر در محیط CODبر کاهش  pHدر پژوهشــی مشــابه ماریا و همکاران به بررســی تاثیر 

شترین کاهش شرایط بهینه عملیاتی بی ساب، در  صفیه پ شات آنها بر روي ت ساس آزمای صد در محیط  63به میزان  COD ا در
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 CODدرصــدي  66، کاهش 7به  6از  pH. در حالیکه در پژوهش حاضــر با افزایش [33] آمدبه دســت  7برابر  pHخنثی با 

         (.6شود )شکل مشاهده می

 

 در غلظت های مختلف جاذب. pH برحسب CODتغییرات  -6شکل 

  CODاثر مقدار جاذب بر کاهش  -3-6

صفیه و یکی از مهمترین پارامترهاي تعیین کننده جذب در فرایندهاي ست. ت سازي مقدار جاذب ا ساس میزان جدا  بر همین ا

 جاذب بررســی شــد از لیتر بر گرم 17 و5/13 ،10 با مقادیر 8و  7، 6هاي  pHدر  (COD) شــیمیایی خواهی اکســیژن کاهش

شکل  .(7 شکل) سه 7مطابق نمودار  شیمیایی کاهش می pH، با افزایش مقدار جاذب در هر  سیژن خواهی  سه از یابد.اک  مقای

 بیشتري جذب فعال، کربن غلظت افزایش با که گرفت نتیجه توانمی هاي اسیدي، بازي و خنثیدر محیط COD کاهش میزان

 ارگانیسم میکرو و ها آلاینده جذب براي بیشتري ویژه سطح جاذب، غلظت افزایش باکه  است این دلیل امر. است گرفته صورت

ــده فراهم ها ــیژن آنها حذف با و ش ــیمیایی خواهی اکس ــابه، بانکول و همکاران  [.34] یابدمی کاهش ش  کاهشدر تحقیقی مش

COD  پساب صنایع آبکاري را با استفاده از نانو لوله هاي کربنی عامل دار به عنوان جاذب بررسی کردند. طبق نتایج آزمایشات

. این در حالی [35] اتفاق افتاده اســت COD درصــد کاهش 1، تنها میلیگرم 50به  10از  جاذب برابري مقدار 5 افزایشبا آنها 

که  قابل مشاهده است COD درصد کاهش 50گرم، حدود  17به  10است که در پژوهش حاضر با افزایش جاذب کربن فعال از 

شده درکاهش شدمیCOD  این امر حاکی از قابلیت بالاي جاذب تهیه  شکل  با سی ویژگیوالی نیا و (.7)  همکاران نیز در برر

ــاهد  ــی در حذف رنگ کاتیونی متیلن بلو از محلول آبی ش ــده مغناطیس ــلاح ش ــپیولایت اص جذبی جاذب طبیعی خاك رس س

 .  [36]بودند g/l   2/0تا 05/0افزایش راندمان جذب، با افزایش میزان جاذب از 
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 CODاثر مقدار جاذب بر کاهش  - 7شکل 

  CODو مقدار جاذب بر کاهش  pHاثر متقابل  -3-7

ــی اثر متقابل  ــه پارامتر به  Design-Expertبه کمک نرم افزار  CODو مقدار جاذب بر کاهش  pHبراي بررس تغییرات این س

، 17و سپس به  5/13به  10گردد، با افزایش مقدار جاذب از چنانکه ملاحظه مینشان شده است.  8صورت سه بعدي در شکل 

سه  سی با نهایت در .یابدکاهش می COD ارمقد pHدر هر  صل نتایج برر ساب، pH و جاذب غلظت تغییر از حا  بهینه نقطه پ

از طرفی با  .باشدمی شده مغناطیسی فعال کربن از لیتر بر گرم 17 غلظت با و خنثی محیط در COD کاهش بیشترین و جذب

سازي با بازده ادامه دارد، می COD توجه به اینکه با افزایش مقدار جاذب کاهش شتر جاذب به جدا ستفاده از مقادیر بی توان با ا

شدن  شخص  ست یافت. همچنین، براي م شتري د شرایطی که حداکثر کاهش بی شا در  افتد، اتفاق می CODتاثیر عملکرد غ

 از فیلتر نانو غشاءکرد بنابراین عملدرصدي اکسیژن خواهی شیمیایی شد.  40جداسازي تنها با جذب سطحی منجر به کاهش 

   درصد است. 26میزان به  COD فلوراید کاهش وینیلیدین پلی پلیمر جنس
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 CODو مقدار جاذب بر کاهش  pHنمودار سه بعدی اثر متقابل  -8شکل 

 نتیجه گیری -4

فولوژي، سطح ویژه و ساختار کربنی با کربن فعال مورد رکربن فعال مغناطیسی تولید شده از پوست پسته از نظر تخلخل، مو

استفاده در کارهاي مشابه مطابقت دارد. نتایج حاصل از آنالیز اجزاي موجود در ساختار نمونه کربن فعال فرآوري شده نشان داد 

از نیتروژن سطح که عنصر غالب در ساختار این جاذب، کربن است. همچنین با بررسی تخلخل و سطح ویژه به وسیله جذب گ

در محیط خنثی، و بیشترین  CODکمترین مقدار تعیین شد. بر اساس نتایج بدست آمده،  g2m 59/479-1ویژه کربن فعال 

محیط است.   pHدهد رشد و بقا میکرو ارگانیسم ها تا حد زیادي تحت تاثیرمقدار آن در محیط اسیدي قرار داشته که نشان می

اسیدي و بازي شرایط بهتري براي رشد و بقا میکرو ارگانیسم ها فراهم بوده و در نتیجه اکسیژن به این ترتیب در محیط هاي 

در محیط  CODپساب، بیشترین کاهش  pHبا اعمال تغییر در غلظت جاذب و علاوه بر این،  یابد.خواهی شیمیایی افزایش می

 ت آمد.گرم بر لیتر از کربن فعال مغناطیسی شده به دس 17خنثی و با غلظت 
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